26. По диаграмме «железо-цемент», опишите какие структурные превращения будут происходить при медленном охлаждении из жидкого состояния сплава с содержанием углерода 0,6 %. Охарактеризуйте этот сплав.
56. Расшифруйте марку сплава 40, 60С2ХФА, Р12Ф4К5; НВ (МПа) = 350.
Приведите номера ГОСТов и опишите влияние легирующих элементов на свойства сплавов. Для первой колонки в разделе марка сплавов опишите режимы термической обработки для получения заданных свойств и превращения в структуре стали. Постройте условный график термической обработки в координатах «температура-время».
